MEMORIAL DESCRITIVO - LOTE 01

EMPRESA: DAE S/A—- AGUAE ESGOTO

OBRA: Manutengéo Corretiva

ASSUNTO: Servico de impermeabilizacdo; Tratamento de Armadura e Pintura — CB2
LOCAL: Estagéo de Recalque do Rio Atibaia na Rod. D. Pedro I- Itatiba — S.P

Objeto:

Trata-se de execucdo de servicos constantes no escopo basico no local acima conforme planilha anexo,
tudo com fornecimento de material e mdo de obra para realizacdo dos servicos e prazo de execucdo de 45
(quarenta e cinco) dias.

Escopo Basico:
A Planilha Orcamentaria estd dividida em trés itens, composto de: Servigos Preliminares;

Impermeabilizacdo e Servicos Complementares. Para cada um dos itens, foram detalhados os servicos a serem
executados, sendo os quantitativos obtidos a partir de levantamentos no local, obedecendo-se o seguinte
escopo, a saber:

1. Servicos Preliminares:

Fornecimento e instalacéo da placa da obra em aco galvanizado e estrutura de madeira.

Locacdo de container para utilizagdo como vestiario e refeitério da equipe.

Locacdo de container para utilizagdo como almoxarifado de ferramentas e matérias.

Locag&o de sanitério portatil quimico para utilizagdo da equipe.

Deveré ser executada pela contratada servigos de lavagem de superficies por hidro jateamento de alta
pressdo seguido de lixamento para limpeza e remocéo do substrato que se encontram em estagio avancgado de
deterioragdo, devendo estar limpa isento de particulas pulverentas e de qualquer natureza.

2. Impermeabilizacdo:

Apos a limpeza, serd aplicada, na regido em volta da tubulagdo e parede, primeiramente tratamento
com espuma a base de poliuretano hidro ativo para tamponamento, blogqueando temporariamente 0 ingresso
de &gua através da fissura ou vazio. Para esta fase procede-se furacdo para introducgdo de bicos injetores em
angulo para aplicagdes de produtos (espuma e posteriormente gel).

Estando terminado o processo de tamponamento, procede-se a seguir, 0 selamento definitivo para
vedagdo e impermeabilizacdo néo estrutural de vazios, reinjetando resina de gel de poliuretano, formando uma
sombra flexivel e visando impedir entrada de agentes agressivos na estrutura. A seguir a superficie recebera
revestimento com argamassa.

Findo o processo de impermeabilizacdo proceder-se-a pintura das paredes, tendo uma faixa de 1,50m
de altura do piso, bem como o piso pintado com tinta ep6xi na cor concreto.

Os materiais a serem utilizados deverdo ser de boa qualidade e de boa procedéncia de acordo com as
especificacdes contidas nas normas técnicas vigentes e executadas conforme orientagdes dos fabricantes.
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3. Servicos complementares
Findo a realizacdo dos servicos, a contratada devera providenciar a retirada de todos os entulhos e
remocao de materiais inertes da obra, promovendo a limpeza final. Para realizacdo dos servi¢os, a contratada
devera dispor e utilizar os EPI’s adequados para os trabalhos em altura.

Maria Regiane de Souza Mazuco
Assessora de politicas e saneamento
DAE S/A- AGUAE ESGOTO
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